Clasificacion libre segun EN 13489
Suelo de madera Lindura - parquet de lamas

Suelo de madera Lindura’ HS 500 (barnizado ultramate)

Caracteristicas segun EN 1310

o
=
o T g
Tipo de madera 9 SR=
x z g
©
Clasificacién clasico clasico
S5
822 %
Nombre botanico 0n®5 2
b= [
O n =
€ 3 2
S®°© =
o=
Origen Europa &Tﬁgf&
Albura sana X X
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Agujero de nudo | nudos negros mm @ mm @
Nudos muy pequefios v v
Puntos de masilla | puntos de polvo v v
Grietas, grietas finas v v
Intercalaciones tipicas segun el tipo _ _
de madera
Entrecasco X X
Desviacién de la fibra v v
Corazén negro | rojo sano - -
Radios medulares | reflejos v v
Diferencias de color v v
Apoplejia parasitaria v -
Marca de listones apilados X X
Infestacién parasitaria X X
(EN1311)

Explicaciones: Las intercalaciones tipicas segun el tipo de madera son, por ejemplo: bolsas de resina en alerces, inclusiones de azucar en arces;
inclusiones minerales. La madera es un producto natural. Presenta diferencias de color y estructura, lo cual es un signo de autenticidad. Por tanto, las
muestras, las publicaciones y las fotografias se deberan considerar como datos aproximados y nunca vinculantes. El efecto de la luz solar también
influye en el cambio natural del tono de la madera. Por eso, en el momento de la entrega, el suelo de madera puede presentar claras diferencias con
los patrones de muestra. Los taninos de la madera reaccionan a los procesos de ahumando modificando el color de esta de forma permanente de
marrén a marrén oscuro/negro. Dependiendo del contenido de acido tanico, aparecen diferencias cromaticas en las tablas y de tabla a tabla. Se trata
de otra caracteristica de este producto natural.
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